
------------

Dip!Ang. Pe-i::er Ne.gier. SACHKUNDiGER FÜR BEKi-ÜVl Pl=ENDE! ! HOU:'.SCHU"fZ 

MITGLIED DES HOLZSCHUTZFACHVERBAl\!DES NORDDEUTSCHLAND e .V. 


HOLZSCHUTZ
GUTACHTEN

Dipl -lnc;;. Peter Nagler · SACHKUNDIGER FÜR BEKÄMPFENDEN HOLZSCHUTZ 
1_1r. :1r:'j„, ·1s 3 . 170~,„! ö:ii:·::itz 

VORBEUGEl"l!DER 
UND 
BEKÄMPFENDER 
HOLZSCHUTZ 

BAUBETREULJ~,JG 
Stadt Burg Stargard 
Mühlenstraße 30 HOLZ
17094 Burg Stargard 17.08.21 UND 

BAUTENSCHUTZ 
INNENAUSBAU 
BAUSAl\JIERUNG 

Ergänzung zu dem Holzschutzgutachten für die Außenträger der Zweifeldhalle 
Klüschenbergstraße 13 in Burg Stargard 

Auf Grund des Ergebnisses der Laboruntersuchung der Proben des geschädigten 
Holzes Dachträger 3 kann ein Befall durch den Echten Hausschwamm 
ausgeschlossen werden. 

Als Schadensverursacher wurden der Weiße Porenschwamm (WP) und der 
Rindenpilz diagnostiziert. Beide Pilze brauchen eine sehr hohe 
Holzfeuchtigkeit >30%. Insbesondere der WP kann unter für ihn guten Bedingungen 
innerhalb kurzer Zeit große Bereiche des Holzes zerstören. 
Die hohe Holzfeuchte ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der konstruktive 
Holzschutz mangelhaft ist. 

Auf die dringend erforderlichen Maßnahmen wurde im Holzschutzgutachten 
verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Laboranalyse: Mikroskopische Pilzbestimmung 
Objekt: Zweifeldhalle Klüschenburg Straße 13, 

17094 Burg Stargard 

Am 09.08.21 haben wir eine Materialprobe, die dem oben 
genannten Objekt entnommen wurde, zur Analyse in unserem 
Labor erhalten. 

Die Laboranalyse wurde mit dem Ziel durchgeführt, die für die 
Schäden als verantwortlich anzusehenden Pilzarten in der uns 
vorliegenden Probe zu bestimmen. 

Bei dem vorliegenden Probenmaterial handelt es sich um eine 
Holzprobe mit Weißfäule. Es wurden keine Angaben zum 
Entnahmeort gemacht. 

Die mikroskopische Untersuchung des uns vorliegenden Materials 
hat ergeben, daß es sich um einen Befall durch einen Rindenpilz 
(Corticiaceae) handelt. 

Bei dem vorliegenden Probenmaterial handelt es sich um eine 
Holzprobe mit Braunfäule. Es wurden keine Angaben zum 
Entnahmeort gemacht. 

Die mikroskopische Untersuchung des uns vorliegenden Materials 
hat ergeben, daß es sich um einen Befall durch einen Vertreter 
aus der Gruppe Weißer Porenschwamm (Antrodia sp.) handelt. 

Hauptsitz Homepage: www.goritas.de 
Lautrupvang 8 Bank: Danske Bank 
DK 2750 Ballerup IBAN DK0630003002082659 
Telefon: +45 44 85 86 00 SWIFT: DABADKKK 
E-mail: goritas@goritas.dk CVR nr. 28 11 42 57 

mailto:goritas@goritas.dk
http:www.goritas.de
http:09.08.21
mailto:lab@goritas.dk
http:09.08.21


AS/SA 
09.08.21 
Sag:113833 
Seite: 2 

Kurzbeschreibungen 	 Der beigefügten Bauholzpilzbeschreibung entnehmen Sie 
einige Informationen über die Gruppe Weißer Porenschwamm. 

Unter Rindenpilzen versteht man eine sehr artenreiche Gruppe 
von holzzerstörenden Pilzen, deren Vertreter typisch an Rinde und 
Holz von Laub - und Nadelhölzern im Wald vorkommen. 
Unter sehr feuchten Bedingungen können Rindenpilze auch an im 
Freien verbauten Holz oder im Innenbereich an Holz mit konstant 
hoher Feuchtigkeit auftreten, wo sie eine Weißfäule verursachen. 

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 
Goritas 

Angela Steinfurth 

Dipl.- Holzwirt 


Das Ergebnis der Laboranalysen beziellt sich nur auf den Befallsbereich vor Ort, aus dem die 
Proben entnommen wurden. Für eine korrekte Analyse wird vorausgesetzt, dass die Proben 
repräsentativ entnommen wurden . 
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